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STATUS RENSING AV BUNNASKE 

• Mottatt aske i 5 år – samlet ca 350.000 tonn 

– Tilsvarer 320 km trailere på rad 

– 20.000 tonn jern er tatt ut 

–  5.700 tonn metall er tatt ut 

 

• Tatt i drift høyintensitets hvirvelstrøm i serie på finaske 

(0-6mm) 

• Vurderer ekstra knuser for å komme til metaller inne i 

askeklumper, samt å ta ut mer rustfritt. 

 



Askeanlegget 

•   



  

•   

HI virvelstrøm separator 
44 neodymmagneter, 4.000 rpm mot 32 x 2.500  

Tar ut 0.2% metall av det som ble ansett 
være metallfritt 



  

•   



Høyt innhold av Si 



FERDIG PRODUKT 


