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Rinnleiret, E6 • Norge har mer enn 55 000 km riks- og 

fylkesveier (SVV, SSB)

• Store deler av veinettet forbinder 

tettsteder og byer 
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Vikhammer, FV941

Det er stor variasjon i

• Topografi, sideterreng, jordtyper

• Trafikkmengde

• Fartsgrenser

• Kjøremønster
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Skullerud, E6

Det er stor variasjon i

• Dreneringsforhold

• Bortledning av vann

• Rensing av veivann



METALLER

ORGANISKE 

MILJØGIFTER

PARTIKLER

OLJEFORBINDELSER

VEISALT

NÆRINGSSTOFFER

VEIFORURENSING



Lavtrafikerte veier i Trøndelag

Rapport utarbeidet av Elisabeth Rabben (Multiconsult), initiert og finansiert av SVV



Trøndelag• 15 lokaliteter (2018)

• Lav trafikk (650 -14500 v/d)

• Medium fart (60-80)

• Målt metaller, PAH, PCB, olje, salt 

og organisk innhold

• Distanse fra vei (0, 3, 5m)

• Ulike typer jord (sand/morene, 

silt/leire, myr)

• Ulike grøfteprofil (opp, flatt, ned)



24% av prøvene var i 

tilstandsklasse 2 på grunn av 

alifater (oljeforbindelser) (TA-2553)

Totale hydrokarboner (THC) 

150-350 mg/kg håndteres som 

forurenset hvis det leveres til 

mottak (Avfallsforskriften)

75% av prøvene tilfredstilte

tilstandsklasse 1 ihht

Miljødirektoratets 

tilstandsklassifisering (TA-2553)

Trøndelag



HVA MED MIKROPLAST 

FRA VEIENE?



Veimerking

(RM)
SIS, EVA, PA

Bildekkpartikler

(TWP)
SBR, BR, NR

Veipartikler med PMB 

(RWPPMB)
SBS, scrap tires, other

Bremsepartikler

(BW)
Rubber

MIKROPLAST

Bilde av Particle Vision, MikroRENS finansiert av SVV

Bildekk blandet med 

andre veipartikler 

TRWP



TWP Transportveier

«Splash and spray»

Grunnvann

Sideterreng

Vind, turbulens 10%

22%

4%

45-74%

REF: Sieber et al., 2020; Wagner et al., 2018

VannJord
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FAKTORER SOM PÅVIRKER TWP

Rødland et al., 2022b

TWP VEINÆR SNØ

… MEN ER TWP ET 

PROBLEM FOR 

MILJØET?



40-50% 

Gummi/

polymer 

30-35% 

Fyllstoff

15% 

Mykgjørere

5-10% 

Tilsetningsstoffer

Baensch-Baltruschat et al., 2020; Sommer et al., 2018; Wagner et al., 2018; Wagner et al., 2022

Image: Particle Vision, MikroRENS-project

2-5% 

Vulkaniseringsagenter

145 leachable

>200 organiske 

stoffer *

6-PPD-q
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4% 

Jord 

45-74%

Veggrøfter

REF: Sieber et al., 2020; Wagner et al., 2018 REF: Sheng et al., 2021: Ecotoxicological effects of micronized car tire wear particles and 

their heavy metals on the earthworm (Eisenia fetida) in soil

TWP

Zn
Cu

Pb

Oksidativt 

stress

Skade på 

cellevev

TWP kan påvirke 

jordlevende organismer
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4% 

Jord 

45-74%

Veggrøfter

REF: Sieber et al., 2020; Wagner et al., 2018, Tian et al., 2021, 

TWP

TWP kan påvirke akvatiske 

organismer

20%

Vann

Coho salmon

Brook trout

Rainbow trout

6PPD-q

Akutt 

toksisitet

Langtidsskader 
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4% 

Jord 

45-74%

Veggrøfter

REF: Sieber et al., 2020; Wagner et al., 2018, Tian et al., 2021, 

TWP

20%

Vann

Mikro-

organismer Artsdiversitet

Næringsstoffer

Metaller

As, Cu, Co, Mn, Zn

6 organiske

stoff*

TWP kan påvirke vannkjemi og

artsdiversitet



TWP I GRØFTER
Delprøver fra 

Multiconsult/SVV 

re-analysert for TWP



Hypoteser

• Det er sterk sammenheng mellom 

trafikk mengde og mengde TWP i 

grøfter 

• Det er sterk sammenheng mellom 

TWP og metaller i grøfter 

• Det er sterk sammenheng mellom 

TWP/metaller og 

forklaringsvariabler (trafikk og jord)

TWP I GRØFTER
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0–1m 1–3m 5-8m

PRØVETAKING

• Målt metaller, PAH, PCB, olje, salt 

og organisk innhold

• Distanse fra vei (0, 3, 5m)

• Ulike typer jord (sand/morene, 

silt/leire, myr)

• Ulike grøfteprofil (opp, flatt, ned)

0-10 cm

10-30 cm

TWP analysert med 

PYR-GC/MS

Multiconsult
NIVA
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Distanse og dybde

Ingen signifikant forskjell*

*Testet med ANOVA

RESULTATER TWP

Trolig for grov

prøvetaking for å 

kunne se forskjeller i 

dybde
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Jordtyper

Ingen signifikant forskjell*

*Testet med ANOVA

RESULTATER TWP
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RESULTATER TWP VS METALLER

INGEN LINÆRE  

SAMMENHENGER MELLOM 

TWP OG METALLER

BREMSER: Cu, Zn, Pb, Ni

TWP: Zn, Cu, Cr, Pb, As

GALVANISERTE 

STRUKTURER: Zn, Cu, Ni

HØYERE BAKGRUNNSNIVÅ

As, Zn
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Trøndelag:  

Lav trafikk (650-14500v/d)

TWP: 2040 til 26400 mg/kg 

(11400 ± 6420 mg/kg) 

RESULTATER TWP

Skullerud E18 (77000v/d):

3700-4900 mg/kg

Motorvei Tyskland (36000v/d)

155-15 900 mg/kg 

Sammenheng 

trafikkmengde og 

TWP?



Nedbør 7%

HVA FORKLARER VARIASJONEN I TWP?

80

Fartsgrense 7%
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HVA FORKLARER VARIASJON AV 

METALLER?

Trafikkmengde 12% Jordtype 28%

Organisk innhold 10%

Grøfteprofil 16%
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Spredningsveier

«Splash and spray»

Grunnvann

Opptak vegetasjon

Vind, turbulens

LAVTRAFIKERTE 

VEIER
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«Splash and spray»

Opptak vegetasjon

Vind, turbulens

MOTORVEIER 

OG URBANE 

OMRÅDER

Spredningsveier



Tire image: https://www.governmentnews.com.au/has-an-aussie-start-up-cracked-how-to-make-tyre-recycling-sustainable-and-profitable/
PMB image: https://www.mrpavement.com/about-us/blog/general-information/how-pavement-reacts-temperature-changes/

Oppsummering 

• Trafikkmengde alene er ikke en god 

indikator på hvor det er mest TWP

• Grøfter kan være gode til å holde 

tilbake TWP

• …men hvordan påvirkes 

grøftesystemene av økende 

konsentrasjon av TWP?

• Bør høye konsentrasjoner TWP og 

utlekkingsstoffer fra TWP også 

vurderes ifht klassifisering av 

forurenset grunn/deponering av 

masser?
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Takk for 
oppmerksomheten!
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